C-Fill M H

Zestaw 6 strzykawek a 4 g (+3mi C-Bond)
Strzykawki a 4 g (pojedynczo)
Bond a 5 ml (jednosktadnikowy )

Szkliwo: Al, A2, A3, A3)5,
B2, B3, B4, C2,C4, D3
Zebina: Al, A2, A3, A3,5, B2,B4,C4,D3

do mniejszych wypetnien mozna stosowaé samo szkliwo, do odbudowy polecamy stosowanie zgbiny i szkliwa

C - Fill MH jest $wiatloutward=alnym. rentgenonieprzepuszczalnym kompozytem mikrohvbrydowym = mi¢kkin szklem
Jako wypelniaczem. Mickkie szklo o twardosci 5.5 w skali Mohsa odpowiada twardosci naturalnej substancji z¢ba.

Dwukrotne silanizowanie szkla daje doskonale wlasciwosci polerowania, efekt kameleona interdentanie,
opalescencja - odbijanie Swiatla s=tucznego (np. halogenowe) i naturalnego tak jak zqb pozwala na wykonanie
wipelnien ktorveh nie widac w réznvm oswietleniu co czyni C-Fill MH wysoko kosmetycznym materialem.

Zastosowanie: Do wypetnien ubytkowklasy 111, IV i V oraz wypehien klasy i II. Fraktury koron zgbowych w zgbach przednich. Petne licowanie przebarwionych
z¢bow przednich i hippoplazja szkliwa. Poprzez efekt kameleona do ubytkow interdentalnych oraz do kosmetycznych wypetnien efekt opalescencji.
Sposob uzycia: Preparacja ubytku przy zebach przednich, bocznych: Preparacja ubytku nast¢puje wedtug regut adhezywnej techniki wypetniania. Kompozytna
brzegach zostaje uformowane ukosnie aby osiagnaé estetyczna i bezszczelinowa restauracjg. Preparacjg przeprowadzamy zasadniczo z oszczgdzaniem substancji zgba.
Okluzalne $cianki ubytku powinny przebiegaé réwnolegle badz tylko lekko zbiegajac sig. Brzegi okluzalne nie sa formowane ukos$nie lecz tylko wygtadzane. Aproxymalne
brzegi ubytku powinny natomiast mie¢ uformowane skosne brzegi. Podklad: Jezeli ma by¢ ktadziony podktad nalezy zwrdci¢ uwage, iz powinien on by¢ odporny na
kwasy. Wytrawianie szkliwa i zebiny: Po utwardzeniu podktadu wytrawia si¢ oczyszczone brzegi szkliwa. W tym celu nanosi si¢ pedzelkiem wytrawiacz (C-Cid) i po
20 - 40 sek. oddziatywania sptukuje si¢ go woda. Nastepnie nalezy doktadnie wysuszy¢. Wytrawione i wysuszone szkliwo musi wykazywaé matowa kredowg powierzchnig.
Na wytrawione szkliwo nie moze si¢ dostaé $lina czy krew, gdyz prowadzi to poprzez zawarte w nich biatko do dezaktywacji wytrawionego brzegu szkliwa. Jezeli jednak
taka sytuacja by si¢ zdarzyla, nalezy powtorzy¢ wytrawianie. Nie usuwa sig przy tym powloki mazistej zgbiny a nie wypreparowana zgbing czysci sig pasta. Wyczyszczone
brzegi szkliwa wytrawiane sa normalnie wytrawiaczem (C-Cid). Nanosi si¢ pedzelkiem C-Cid i po oddziatywaniu 10 - 30 sek bez plukania woda nanosi si¢ wytrawiacz
C-Cid dodatkowo na zgbing. Po 10 - 15 sek. phucze si¢ doktadnie woda. W tym przypadku nie nalezy nadmiernie osusza¢, prowadzitoby to do ostabienia wiokien
kolagenowych. Nastgpniemozna naktada¢ wypetnienie. Aplikacja: Aby uzyskaé doskonate wykonczeniebrzegu nanosi si¢ nastgpnie bonding (C-Bond)na wytrawiona
powierzchnig szkliwa i na wewngtrzne powierzchnie ubytku i przedmuchuje si¢ bezolejowym powietrzem. C-Bond zawiera komponenty faczace z zgbing. Utwardzenie
bondingu (C-Bond) przy pomocy lampy jest zalecane ale nie obowiazkowe. Kompozyt mozna nanosi¢ do ubytku szpatutka metalowa lub plastikowa badz utykaczem
kulkowym. Utwardzenie nastgpuje przy pomocy dostepnych w handlu lamp $wiattoutwardzalnych np. Chromalux 75, Soft-Start. Czas na$wietlania kompozytu wynosi
40 sek. Wypetienia wielowarstwowe powinny by¢ naswietlane ze wszystkich stron. Przy duzych objgtosciowo ubytkach nalezy stosowa¢ technike¢ wielowarstwowa.
Poszczegdlne warstwy utwardzane sa oddzielnie. O ile tlenowa warstwa inhibicyjna na powierzchni materiatu kompozytu nie zostata naruszona mozna zrezygnowac ze
stosowania bondu migdzy poszczegdlnymi warstwami. Jezeli jednak ktéras z warstw posrednich byta obrabiana mechanicznie, nalezy przed potozeniem nastgpnej
warstwy potozyé bond. Technika wielowarstwowa powinna by¢ stosowana przygrubosci wypetnienia przekraczajacego 2,5 mm. Po przepisanym czasie naswietlania C-
Fill MH moze by¢ natychmiast obrabiany mechanicznie. Polerowanie wypetnienia poprawia spojnos¢ brzezna i estetyke wypetnienia.

Przeciwwskazania: Nie zaobserwowano podraznienia miazgi przez C-Fill
MH. U pacjentéw ze znang nadwrazliwoscia na sztuczne zywice nalezy unikac
kontaktu ze skora. C-Fill MH nie powinien by¢ stosowany tacznie z podkiadami
zawierajacymi eugenol, poniewaz substancje fenolowe hamuja polimeryzacjg.
OKkres trwalo$ci i Przechowywanie:3 lata, temperatura
przechowywania nie moze przekroczy¢ 25° C.

C-Fill M H Flow

Sklad: Wypemiacze sktadaja si¢ z tlenkéw krzemui mielonego szkla, ktore sa
widoczne w promieniach rentgenowskich (bar - aluminium - bor - szkto
krzemowe). Organiczna matryca C-Fill MH skiada sig z: 2,2-Bis-4 (Zhydroxy-3-
methacryloxy-propyloxy)-phenyl-propan, 2,2-Bis-4 (2-methacryloxy-ethoxy)-
phenyl-propan, 3,6-Dioxaocta-methylen-dimethacrylat.

Szklo o wielkosci pomigdzy 2 pm a 6 pm , dwukrotnie silanizowanie daje
doskonaly efekt polerowania oraz stabilny matrix nie dopuszczajacy
wilgoci i utrzymujacy stabilno$é koloréw.

Szkliwo: Al, A2, A3, A3,5, B2

Zestaw 4 Strzykawek a2 € (+3ml C-Bond), StrzykaWki a2 € (pojedynczo), Bond a 3 ml ( jednosktadnikowy )

- Fi jest Swiatloutwardzalnym, rentgenonieprzepuszczalnvin kompozytem mikrohybryvdowym z mi¢kkim szkle
C - Fill MH jest swiatloutward=aln 1g Inym k Vi krohybrvdowym = mi¢kkim szklem
Jjako wypelniaczem. Migkkie szklo o twardosci 5,5 w skali Mohsa odpowiada twardosci naturalnej substancji z¢ba.

Dwukrotne silanizowanie szkla daje doskonale wlasciwosci polerowania, efekt kameleona interdentanie.
opalescencja - odbijanie Swiatla sztucznego (np. halogenowe) i naturalnego tak jak zqb pozwala na wykonanie
wypelnien ktorveh nie widac w roznym oswietleniu co czyni C-Fill MH wysoko kosmetveznvm materialem.

Zastosowanie: Do wypetnien ubytkoéw klasy III, IV i V oraz wypetnien klasy 1i II. Fraktury koron zebowych w zgbach przednich. Petne licowanie przebarwionych
z¢bow przednich i hippoplazja szkliwa. Poprzez efekt kameleona do ubytkéw interdentalnych oraz do kosmetycznych wypehien efekt opalescencji.

Okres trwalosci i Przechowywanie: 3 lata, temperatura przechowywania nie moze przekroczyé 25° C.
Zatwa aplikacje umozliwia specjalne zakornczenie strzykawki ktore zamykane jest
kapturkiem, do ubytkdéw ktore wymagaja tego mozna zastosowac kaniule

Materiat z lini Flow Megadenta mozna taczy¢ z innymi komopzytami mikrohybrydowymidostgpnymi na rynku, dlatego tez mozna zaktada¢ warstwowo (typ kanapkowy)
polecana druga warstwa sa kompozyty Megafill MH lub C-Fill MH. Materiat ten mozna zaktadaé na wypetnienia glasionomerowe poprzez co podnosi si¢ kosmetyke¢ oraz
komfort pacjeta. Materiat podczas wyciskania ze strzykawki przyjmuje posta¢ ptynna dzigki czemu adaptuje si¢ precyzyjnie do podtoza. Poprzez modelowanie i wystepujacy
podczas modelowania nacisk istnieje mozliwos¢ dalszego uptynnienia kompozytu. Wptywa to na bardzo doktadne wypetnienia.

Cromalux LED

Diodowa lampa polimeryzacyjna diody luminescencyjne o mocy 1200 mW/cm?

Programy: soft start, 20s, wlacz / wylacz Sygnal: co 10s (akustyczny)

Lampa diodowa w wersji z miernikiem natg¢zenia $§wiatla
Megafix

Uniwersalny glasionomer do cementowania koron i mostéw,

rozrabiany woda Opakowanie: 20g
Megacem

Uniwersalny glasionomer do wypehien, rozrabiany woda,

Kolory: Al, A2, A3, A3,5 B2, Opakowanie: 20g

Nazwa i adres producenta.

Megadenta Dentalprodukte GmbH, 01454 Radeberg, Germany

C Prime SE

Jednosktadnikowy, samotrawiacy system wiazacy VII + generacji do
Kompozytéw utwardzanych swiattem.
opakowanie: Sml

Dwusktadnikowy, samotrawiacy system wiazacy VII + generacji do
Kompozytéw utwardzanych swiattem. Aplikowany czg$¢ 1 a nstgpnie czgs$¢ 2
opakowanie: czg$¢ 1 - Sml, czgs¢ 2 - Sml
www.megadenta.info
ul. Czarneckiego 3, 12-160 Wielbark

® (089)6218777
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